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上海亿思柯电气有限公司

上海市浦东新区康桥东路1159弄105号N-7

л列样品由客户提供及确认:

产品਽〠 : 电气安装轨

生产厂家

供应商

购买商 : 全球

目的国 :

测试要求 :

收样日期

上海亿思柯电气有限公司 

:   上海亿思柯电气有限公司 

:

全球

测试周期

: 2024 年 6 月 18 日

: 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 25 日
测试结果 : 请㿱л页

通标标准技术服务ᴹ限公ਨ厦门分公ਨ

授权签਽

洪志阳

授权签字人

客户要求选择测试

根据客户要求选择测试
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测试要求测试要求测试要求测试要求:参考参考参考参考 9227:2017

测试信息：

样品数䟿 : 2件

对比样品数䟿 : 2件

测试项目 : 中性盐雾

测试条件：

氯化钠浓ᓖ : 50g/l ±5g/l

箱内温ᓖ : (35±2)℃

面〟为 80cm2 
的盐雾沉降䟿ᒣ均值 : 1.5ml/h±0.5ml/h

25℃±2℃л溶解液的 PH值 : 6.8

喷雾周期 : 24h

测试结果测试结果测试结果测试结果：：：：

样品 腐蚀率, A (%) 耐腐蚀等级

1# 0＜A≤0.1 9

2# 0＜A≤0.1 9

备注：外㿲等级参照 ISO 10289:1999，按破坏面〟评定：

破坏面〟 A(%) 外㿲等级

0(无破坏) 10

0＜A≤0.1 9

0.1＜A≤0.25 8

0.25＜A≤0.5 7

0.5＜A≤1.0 6

1.0＜A≤2.5 5

2.5＜A≤5.0 4

5.0＜A≤10 3

10＜A≤25 2

25＜A≤50 1

50＜A 0

备注：本报告是编ਧ为 XMHL2006003580OT 英文检测报告的中文译本，如ᴹ歧义，以英文⡸本为准Ǆ

检测报告仅用于客户科研ǃ教学ǃ内部质䟿控制ǃ产品研发等目的，仅供内部参考Ǆ
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样品照⡷样品照⡷样品照⡷样品照⡷：：：：

收到样品 1 测试ਾ

收到样品 2 测试ਾ

测试报告仅对来样负责

***报告结束***
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